
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE SCHUTZTEXTILIEN

ZERTIFIKAT SÄCHSISCHES
TEXTIL
FORSCHUNGS 
INSTITUT e.V.Notified Body 0516- Durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) 

notifizierte Konformitätsbewertungsstelle für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425

Zertifikat-Bericht
zur EU-Baumusterprüfbescheinigung 

Nr. V 1726/24-1938/25 ......

Datum: 07.03.2025

1. Antragsteller: Ningbo CMC Handels GmbH 
In der Wirke 3 
6971 HARD 
AUSTRIA

Antrag vom: 28.11.2024 (mit Ergänzungen vom 09.01.2025; 24./25.02.2025)

2. Baumuster:
2.1 Hersteller: Yangjiang Sanyang Plastic Technology Co., Ltd 

No. 10, Yu Yuan 6 Road, Jiangcheng District 
YANGJIANG CITY, 529500 GUANGDONG SHENG 
CHINA

2.2 Bauart/Bezeichnung: Handschutzausrüstung gegen thermische Risiken (Hitze und/ 
oder Feuer)
Silikon-Topflappen
K9053
Pantone 645 C 
Universal, 20x20 cm 
100% Silikon

Bezeichnung:
Artikelnummer:
Farbe:
Größenbereich:
Grundmaterial:

2.3 Bestimmungsgemäße 
Verwendung: Handschutzausrüstung (Topflappen) unter Anwendung von 

EN 407:2004 „Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze 
und/oder Feuer)“
mit ergänzender Bewertung unter Einbeziehung von EN 407:2020 „Schutz­
handschuhe und andere Handschutzausrüstung gegen thermische Risiken 
(Hitze und/oder Feuer)“

3. Prüfung:
3.1 Art der Prüfung: Baumusterprüfung

3.2 Prüfstelle: Prüfstelle Textil
im Sächsischen Textilforschungsinstitut e.V. Chemnitz

www.stfi.de
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des STFI e.V. (www.stfi.de/agb) und der futureTEX Management GmbH (www.futuretex-management.de/agb).
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3.3 Prüfverfahren/-grundlagen/Leistungsanforderungen/Bewertung:

Die Prüfungen und Bewertungen erfolgten auf der Grundlage der Verordnung (EU) 2016/425 unter 
Anwendung von EN 407:2004 (Kontaktwärme) in Verbindung mit EN 420:2003+A1:2009.
(Hinweis
EN 407:2004 und EN 420:2003+A1:2009 => Normen zurückgezogen; Ersatzdokumente EN 407:2020 
und EN ISO 21420:2020 bzw. Nachfolger EN ISO 21420:2020+A1:2024 bisher nicht im Amtsblatt der EU 
veröffentlicht)

Darüber hinaus wurden die eingereichten Topflappen unter Einbeziehung von EN 407:2020 
„Schutzhandschuhe und andere Handschutzausrüstung gegen thermische Risiken (Hitze und/oder 
Feuer)“ in Verbindung mit EN ISO 21420:2020 ergänzend bewertet.

Untersuchungsmerkmal/
Fläche

Prüfnorm
(gemäß Anfor­
derungsnorm)

Anforderung
(LS - Leistungsstufe 
HS - Handschuh)

Bewertung/
Silikon-Topflappen

K9053
(Anlieferungszustand)

EN 407:2004

Abriebfestigkeit/ 
niedrigster Wert (ohne 
Durchbruch) für Klassifi­
zierung

EN 388 mindestens LS 1
(>100 Zyklen) nach EN 388

Mindestanforderung erfüllt

Weiterreißkraft/ 
niedrigster Wert für 
Klassifizierung

Mindestanforderung erfüllt 1>EN 388 mindestens LS 1 
(> 10 N) nach EN 388

Kontaktwärme/ 
Schwellenwertzeit tt

(EN 702) 
ISO 12127-1

LS 1 bis LS 4
Tc[°C] b[s] 

LS 1 100 >15
LS 2 250 >15
LS 3 350 >15
LS 4 500 >15

LS 2 erfüllt

EN 420:2003+A1:2009
erfülltpH-Wert (EN 1413) 

EN ISO 3071
3,5 < pH-Wert <9,5

1) Anmerkung
Wird auf Basis der Ergebnisse für Probe P 2024 2485-02 (modifizierte Ausführung) als erfüllt bewertet.

Untersuchungsmerkmal/
Fläche

Prüfnorm
(gemäß Anfor­
derungsnorm)

Anforderung
(LS - Leistungsstufe 
HS - Handschuh)

Bewertung/
Silikon-Topflappen

K9053
(Anlieferungszustand)

EN ISO 21420:2020
Abspaltbare Arylamine 
(verbotene AZO-Farbstoffe)

ISO 14362-1 nicht feststellbar erfüllt

erfülltPolycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK)/ 
gummi- oder kunststoff­
haltiges Material 
(mit direktem Hautkontakt)

s 1 mg/kg
(PAK-Auflistung gemäß 
EN ISO 21420:2020, 4.2 f), 
Tabelle 1)

ISO/TS 16190

www.stfi.de
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Anforderung
(LS - Leistungsstufe 
HS - Handschuh)

Bewertung/
Silikon-Topflappen

K9053
(Anlieferungszustand)

Untersuchungsmerkmal/
Fertigerzeugnis

Prüfnorm

EN 420:2003+A1:2009

erfülltAllgemeine Anforderungen/ 
Gestaltung, Konfektionierung

EN 420:2003+A1:2009

HS- Mindestlänge HS in 
Größe Übereinstimmung 

mit 6.1.3

als erfüllt bewertetGrößen und Maße EN 420:2003 
+A1:2009

6 220

7 230

8 240

2509

10 260

11 270

Prüfnorm Anforderung
(LS - Leistungsstufe 
HS - Handschuh)

Bewertung/
Silikon-Topflappen

K9053
(Anlieferungszustand)

Untersuchungsmerkmal/
Fertigerzeugnis

EN 407:2020
Handschutzausrüstung 
(zum Schutz gegen 
thermische Risiken im 
Haushaltsbereich; 
Topflappen)

EN 407:2020, 
4.4.2

ausreichend dimensioniert

Angaben zur Verwendung der 
Handschutzausrüstung in den 
Herstellerinformationen und 
dazu, welcher Teil der Hand 
geschützt ist

erfüllt
vorhanden

Untersuchungsmerkmal/
Fertigerzeugnis

Prüfnorm Anforderung
(LS - Leistungsstufe 
HS - Handschuh)

Bewertung/
Silikon-Topflappen

K9053
(Anlieferungszustand)

EN 420:2003+A1:2009

als erfüllt bewertet 2>EN 420:2003+A1:2009Alterung

Aktualisierung erforderlich 2>EN 420:2003+A1:2009; EN 407:2004Kennzeichnung
Piktogramme

als erfüllt bewertet2)Informationen des 
Herstellers

EN 420:2003+A1:2009; EN 407:2004

2) siehe besondere Hinweise unter Punkt 4
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3.4 Prüfergebnisse:

Die Prüfergebnisse sind im Untersuchungsbericht STFI Nr. 2024 2485 vom 05.03.2025 
enthalten. Dieser ist dem Zertifikat-Bericht als Anlage beigefügt. Dort angeführte übergebene 
Prüfberichte/Zertifikate wurden in die Bewertung einbezogen.

3.5 Prüfung der technischen Unterlagen des Herstellers:

Die eingereichten technischen Unterlagen des Herstellers gemäß Anhang III der Verordnung 
(EU) 2016/425 wurden geprüft. Die Übereinstimmung mit den Anforderungen wird bestätigt.

4. Beurteilung/Eignung/Konformität:

Aus der Bewertung der Prüfergebnisse ist abzuleiten, dass die Handschutzausrüstung unter 
Beachtung der besonderen Hinweise die sicherheitstechnischen Anforderungen für den 
vorgesehenen Verwendungszweck erfüllt.

Das Zertifikat gilt als Nachweis, dass die Silikon-Topflappen K9053 die grundlegenden Anfor­
derungen der Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, erfüllen. Sie sind unter Anwendung von 
EN 407:2004 mit ergänzender Bewertung unter Einbeziehung von EN 407:2020 als Hand- 
schutzausrüstunq gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) zum Schutz von Bereichen
der Hand entsprechend der nachqewiesenen Leistungen geeignet:

EN 407:2004
Brennverhalten 
Kontaktwärme 
Konvektive Wärme 
Strahlungswärme
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls 
Große Mengen flüssigen Metalls

Bewertung mit Leistungsstufen (LS)
X
LS 2
X
X
X
X

Besondere Hinweise:

Die im Untersuchungsbericht genannten Ergebnisse einschließlich ihrer Bewertung mit den oben 
genannten Leistungsstufen basieren auf Prüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Topflappen 
(Anlieferungszustand) durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse und erreichten 
Leistungsstufen auf Topflappen nach Pflegebehandlung ist nicht möglich bzw. erfordert die Durch­
führung entsprechender Prüfungen.

Es besteht Schutz hinsichtlich Kontaktwärme entsprechend der erreichten Leistungsstufe, 
jedoch die Eignung der Topflappen bezüglich ihres Einsatzes gegen andere thermischen Risiken 
entsprechend der optionalen Untersuchungsmerkmale Brennverhalten, Konvektive Wärme, 
Strahlungswärme, kleine Spritzer geschmolzenen Metalls und große Menge flüssigen Metalls 
(Eisen) wurde nicht überprüft (d. h., die Verwendung der Topflappen für diesen Einsatzbereich ist 
nicht vorgesehen und demnach erfolgt die Kennzeichnung unterhalb des Piktogramms mit „X“ 
anstelle der Leistungsstufe).

Alle Substanzen, die in den Topflappen enthalten und bekannt dafür sind, Allergien oder Kontakt- 
dermatitis verursachen zu können, sind in den Informationen des Herstellers anzugeben. Auf 
Nachfrage muss eine Liste der in den Topflappen enthaltenen Substanzen oder eine Liste der 
Materialien für die Herstellung zur Verfügung stehen.

www.stfi.de
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Die Überprüfung der Eignung der in diesem Vorgang zertifizierten Silikon-Topflappen K9053 
für den Umgang mit Lebensmitteln ist nicht Bestandteil dieses Zertifizierungsvorganges.

Darüber hinaus wurden die eingereichten Silikon-Topflappen K9053 zusätzlich in Verbindung 
mit dem vorgesehenen Verwendungszweck als Handschutzausrüstung zum Schutz gegen 
thermische Risiken im Haushaltsbereich hinsichtlich ausgewählter Merkmale gemäß 
EN 407:2020 „Schutzhandschuhe und andere Handschutzausrüstung gegen thermische 
Risiken (Hitze und/oder Feuer)“ und EN ISO 21420:2020 „Schutzhandschuhe - Allgemeine 
Anforderungen und Prüfverfahren“ überprüft.

Aus der Bewertung der Prüfergebnisse (unter Einbeziehung der bezüglich EN 407:2004 
ermittelten) ist abzuleiten, dass die Kennzeichnung mit dem graphischen Symbol „Schutz 
gegen Hitze ohne Flamme“ (ISO 7000-3652) gemäß EN 407:2020, unter 7 Kennzeichnung, 
Bild 7 erfolgen kann entsprechend der nachgewiesenen Leistungsstufen mit:

EN 407:2020
Begrenzte Flammenausbildung 
Kontaktwärme 
Konvektive Wärme 
Strahlungswärme
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls 
Große Mengen flüssigen Metalls

Bewertung mit Leistungsstufen (LS)
X
LS 2
X
X
X
X

5. Entscheidung:

Auf Basis des vorliegenden positiven Bewertungsberichtes entscheidet der Leiter der 
Zertifizierungsstelle mit seiner Unterschrift die EU-Baumusterprüfbescheinigung zu erteilen.

6. Gültigkeit des Zertifikates:

Dieses Zertifikat gilt vorbehaltlich der Änderungen der Prüf- und Zertifizierungsgrundlagen 
sowie der Gültigkeit der Anforderungen (s. Punkt 3.3) für die mit dem Prüfmuster identischen 
Erzeugnisse. Eine Anpassung bei geänderter Prüf- und/oder Zertifizierungsgrundlage kann 
beantragt werden.

7. Allgemeine Hinweise:

Dieser Zertifikat-Berich^rbsfeht aus 5 Seiten und 1 Anlage. Auszüge aus Zertifikatsdeckblatt 
und Zertifikat-Berich>durfen nicht vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Dp.-Inrorm. Hendrik Beier 
Leiterder Zertifizierungsstelle 
Notified Body 0516

Dipl.-Ing. Sibylle Fritzsohe 
Fachzertifizierer
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